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屋 根 瓦 の 取 り 扱 い ・ メ ン テ ナ ン ス に つ い て

①屋根瓦に割れ・ズレ・曲りがある

【こんな症状を見つけたら要注意！】 屋根をチェックしてみましょう

瓦の割れやズレ・曲りは雨がしみて雨漏りの原因に。

雨漏りしてしまうと屋根の野地板など下地や構造が腐食し、住宅の寿命が下がります。

1枚から差し替え

Ｏｋです。

屋根の棟部分の白い部分を漆喰（しっくい）と言います。

漆喰がはがれるとそこから雨がしみて雨漏りの原因に。

構造体が腐食し、住宅によくありません。

②棟部分の漆喰にハガレがある。 ③天井にシミがある。

雨漏りしたことがある。

屋根が原因となって雨漏りする場合があります。

雨漏りしていると、住宅の構造体の腐食に繋がります。

早めの修理が必要です。 ※雨漏りは壁際などが要注意。

【メンテナンスについて】

焼き物である瓦は、退色や素材の劣化はほとんどありません。

このため施工した瓦屋根はメンテナンスフリーです。

ただし、野地板、下葺き材などの屋根の下地や棟部の漆喰などは

定期的に点検し、必要なメンテナンスを行って下さい。

※専門工事業者以外の方が屋根面に登ることは、落下等非常に

危険です。また、雨漏り等の原因になることもありますので、

絶対に登らないでください。
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